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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN Multimoll Top 4 är en platta bestående av flera lager 
som tar upp skjuvningskrafter och dragspänningar och 
därmed skyddar både underlaget och övergolvet. 
Installationen av den högbelastningsbara UZIN Multimoll Top 
4 möjliggör tillsammans med den frikopplande effekten en 
höjdutjämning. Tack vare kontinuerlig vidareutveckling har 
läggningsegenskaperna och överspacklingsbarheten hos 
UZIN Multimoll Top 4 förbättrats betydligt.

Frikopplingu

Skapande av ett läggningsklart underlagu

Efterföljande läggning av parkettu

Efterföljande läggning av textila och elastiska 
golvbeläggningar efter föregående spackling

u

Höjdutjämning av befintliga underlagu

Stegljudsdämpning på cementavjämningar, 
kalciumsulfatavjämningar eller betong

u

på gamla underlag med fastsittande lim- och 
spackelmassarester

u

på nya och gamla fastskruvade spånskivor P4 – P7 eller 
OSB 2 – OSB 4 skivor

u

på gjutasfaltavjämningaru

på prefabricerade beläggningar, gipsfiberskivoru

På golv med golvvärme (kontakta UZIN:s teknisk service)u

för hög belastning i bostäder, kommersiella fastigheter 
och industriområden, t. ex. sjukhus, köpcentra

u

För hög belastning i bostäder och i kommersiella och 
industriseltorn

u Universellt tillämpligu

Spänningsminskandeu

Låg bygghöjdu

Lätt att bearbeta
 

u

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp Kartong

Leveransformat kartong med 15 plattor = 9 m²

Hållbarhet minst 36 månader
Färg vitmelerad
Plattformat 0,6 m x 1,0 m = 0,6 m²
Ytvikt ca. 2,8 kg/m²
Tjocklek ca. 4 mm
Värmeöverföringskoefficient 23,81 W/m²K (U)*
Värmeöverföringsmotstånd 0,042 m²K/W (R)*
Minsta bearbetningstemperatur 15 °C på golvet

Byggnadsmaterialklass B2 **

Trafikbelastning ca. 5 kN/m²
Bredd 60 cm
*Enligt DIN EN 12 667
**Enligt DIN 4102

Spänningsreducerande underlag för efterföljande läggning av parkett eller golvinstallation

Produktdatablad
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ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, rent och 
fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som försämrar 
vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar måste slipas 
och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt gällande 
standarder och datablad och registrera frågor i händelse av 
defekter. Spackelmassan är inte en fuktspärr. Produktens 
beskrivna torktid då den är ”klar för beläggning”förutsätter 
att det i lokalen är 20 gr varmt och 65 % RF i luften. Det 
forudsætter også at undergolvets max. RF % ska innan 
spackling motsvara de krav leverantören av 
golvbeläggningen har gällande som max RF % i underlaget, 
ved lägging av matta / trägulv. Om underlaget har för hög 
RF % måste underlaget fuktspärras innan spackling och 
efterföljande montering av matta / trägolv. Skikt som 
försämrar vidhäftningen eller som är instabila, t.ex., lösa 
lim-, spackelmassa, beläggning eller färgrester ska 
avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller 
kulblästring. Dammsug noggrant upp lösa delar och damm. 
Beroende på underlagets typ och egenskaper finns lämpliga 
primers ur UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade 
primern torka väl. Produktdatabladen för de använda 
produkterna måste beaktas.

BEARBETNING:

Parkettläggning:

 
Golvläggning:

ÅTGÅNGSTABELL PARKETTLÄGGNING:
Beläggningstyp Lim Tanding Drying Åtgång

UZIN MK 
250 B11 1000 - 

1200 g/m²

UZIN MK 
92 S B11 1000 - 

1200 g/m²

UZIN MK 
250 B11/B3 1000 - 

1200 g/m²

UZIN MK 
200 B11/B3 1000 - 

1200 g/m²

UZIN MK 
180 T B11/B3 1000 - 

1200 g/m²

UZIN MK 
95 B11/B3 1000 - 

1200 g/m²

Åtgång: Vid 20 ° C og 65% RF

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

SAMMANSÄTTNING:
Komprimerade syntetisk fiberblandningen täckt med fleece 
på båda sidor.

Höjdutjämning av befintliga underlagu

1. Låt plattorna acklimatiseras i minst 24 timmar i de rum 
som ska läggas innan de läggs.

2. Applicera limmet jämnt på underlaget med lämplig 
tandspackel (se ”Information om åtgång”). Applicera 
limmet jämnt på underlaget med lämplig tandspackel (se 
”Information om åtgång”). Applicera inte mer lim än vad 
som behövs för att väta plattans baksida inom halva 
öppettiden.

3. Lägg plattorna i förband och undvik att det bildas 
korskopplingar. Skär till plattorna med Stanley-kniv, 
sticksåg (fint träsågsblad) eller cirkelsåg. För 
mineralbaserade underlag ska ett avstånd på ca 5 mm 
hållas till alla stigande komponenter, för trägolv är 
motsvarande avstånd ca 15 mm.

4. Lägg plattorna direkt i den färska limbädden och rulla 
den med en tung segmentrulle eller använd en 
träslagskloss för att pressa beläggningen mot 
underlaget över hela ytan.

5. Ytorna som har lagts med plattor är läggningsklara efter 
12–24 timmar beroende på limtyp.

1. Lägg parketten med samma lim som användes för 
läggningen av UZIN Multimoll Top 4.

1. Prima plattytan med UZIN PE 650.
2. Spackla ytan med lämplig självnivellerande UZIN 

spackelmassa och låt torka ordentligt.
3. Applicera lämpligt UZIN-lim för golvbeläggningen.

Originalförpackningen kan lagras i minst 24 månader om 
den lagras liggande, på en sval och torr plats. 
Frostbeständig till –25 °C.

u

Bästa bearbetningsegenskaper ges vid 18 – 25 °C, en 
golvtemperatur över 15 °C och en RF under 75 %.

u

I golvvärmesystem ska golvbeläggningar baserade på 
DIN EN 66095 inte överstiga ett WDW på 0,15 m² K/W . 
WDW-dubbelskiktets underlag/beläggning erhålls som 
summan av dess enskilda WDW-värden.

u

Expansions-, rörelse och kantfogar från underlaget ska 
appliceras. Applicera UZIN isolerande kantremsor på 
uppåtgående komponenter för att förhindra att massan 
tränger in i de anslutande fogarna. För skikttjocklekar 
över 5 mm krävs i allmänhet isolerande kantremsor. På 
underlag av trä ska de isolerande

u

kantremsorna tas bort helt efter spacklingen.u

Undergolv av trä måste vara torrt. För tillräcklig 
ventilation eller bakre ventilation är det viktigt att t.ex. ta 
bort den befintliga kantisoleringsremsan, alternativt att 
installera specialsockellister med ventilationsöppningar.

u

Gjutasfaltsavjämningar måste slipas väl och ha en 
tillräckligt bred kantfog. För gamla 
gjutasfaltsavjämningar, inhämta användningsteknisk 
rådgivning.

u

Säkerställ att produkter som används, t.ex. primers, 
spackelmassor osv. har torkat ordentligt.

u

Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för 
golveller parkettläggning, samt de vid varje given 
tidpunkt gällande nationella standarderna ska beaktas.

u

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Själva underlaget kräver inga särskilda åtgärder för att 
skydda arbetsmiljön. Instruktionerna för arbets- och 
miljöskydd ska beaktas i produktdatabladen för det material 
som används.

BORTSKAFFNING:
Alla produktrester behandlas som vanligt byggavfall.

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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